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Wartung und Pflege




Herzlichen Glickwunsch
zum Kauf lhrer Rubner Tur!

Rubner Tiiren sind echte
Holztiiren - jede Tiire ist ein
Unikat mit einer unverwech-
selbaren Holzstruktur.

Durch die Anwendung dieser
PFLEGE- und WARTUNGS-
ANLEITUNG bleibt lhre Rub-
ner TUr dauerhaft in gutem Zu-
stand.

Bitte lesen Sie sich die folgen-
de Anleitung grindlich durch,
um Schaden durch unsachge-
mal3e Benutzung oder man-
gelnde Pflege zu vermeiden.

Sollten Sie weitere Fragen zu lhrer Tur haben, kénnen Sie uns jederzeit gerne
kontaktieren.Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Rubner Tur.

lhr Team von
Rubner Turen GmbH
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Die Empfehlungen in der vorliegende Pflege- und Wartungsanleitung miis-
sen eingehalten werden, um die Dauerhaftigkeit der Tiir garantieren zu
kénnen. Fiir roh belassene oder nur grundierte Tiiren iibernehmen wir kei-
ne Garantie fiir die Oberflache.

Dieses Dokument ist hauptsachlich fiir den Bediener dieser Tiir gedacht,
weshalb Baufirmen, Wiederverkaufer etc. aufgefordert sind, es an den je-
weiligen Endkunde auszuhandigen. Bewahren Sie diese Broschiire gut auf
und geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer (z.B. Nachmieter) weiter.



Allgemeine Pflege

Konstruktiver Schutz vor Witterungseinfliissen
Am effektivsten sind |
bauliche MalBnahmen,
z.B. das Zurlicksetzen des
Elementes gegentiber der
Fassade, Anbringen eines
Vordachs, der Einbau in
wetterabgeneigten Seiten
(Nordseite etc.). Dadurch
wird direkter Kontakt mit
Wasser bzw. UV-Strahlung
vermieden.

SachgemaBes Abkleben von Holzoberflachen
Bei Verputzarbeiten ist die Holzoberflache der Tiir bzw. des Tirstockes sorg-
faltig zu schitzen: am besten durch Abdecken mit Klebebandern, die UV-be-
standig sind und mit wasserverdiinnbaren Acryl-Lacken vertraglich sind.
Achtung: Klebebander dirfen generell nur kurzfristig angebracht werden -
beachten Sie die Hinweise der Klebebandhersteller!

Baufeuchte
Die relativen Luftfeuchte darf maximal 70% nicht Uberschreiten. Der Bauherr
tragt die Verantwortung, dass dieser Grenzwert nicht Gberschritten wird.

Kondensbildung bei optischen Tiirspionen
Bei niedrigen Temperaturen im Auf3enbereich kann es zu Kondenswasserbil-
dung im optischen Spion kommen. Dieses Problem kann aus physikalischen
Griinden nicht behoben werden und 6st sich bei steigenden Aul3entempe-
raturen von selbst. Bei digitalen Spionen tritt dieses Problem nicht auf.



Baufeuchte (richtiges Liiften)

In Neubauten sind die Hausttr und die Fenster so oft wie moglich zu 6ffnen,
damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Grundsatzlich sollten die Fenster
von Neubauten geo6ffnet bleiben, solange dieser nicht bezogen ist. Der effi-
zienteste Weg des Liiftens ist die StoBliftung quer durch die gesamte Woh-
nung, d.h. alle Fenster auf und kraftig durchliften. Dauer der StoB3liftung:
zwischen 10 - 15 Minuten (mehrmals am Tag gut liften). Ebenso ist eine
ordentliche Liftung der Wohnung bei Renovierungen und bei Neuanstrichen
der Wande durchzufihren, um das Entweichen der entstandenen Luftfeuch-
tigkeit zu gewahrleisten.

Reinigung der Holzoberflachen
Fir die Reinigung der Holzoberflachen dirfen in keinem Falle aggressive
Stoffe, wie Losemittelreiniger, Scheuermittel oder alkalische Allzweck-Rei-
niger verwendet werden. Zu aggressive Stoffe schaden der Lackoberflache
und mindern den Oberflachenschutz. Verwenden Sie grundséatzlich bei der
Feuchtreinigung Neutralseifen. Ein Pflegeset kdnnen Sie jederzeit auch bei
Rubner Turen erwerben.

Pflegeset bestellen: > —

Bitte senden Sie eine Mail
mit Ihrer Bestellung an

service.tueren@rubner.com




Pflege- & Wartungsanleitung
allgemein

Pflege- & Wartungsanleitung allgemein
Holz ist ein natirliches, lebendes Material. Holzprodukte strahlen Warme
und Wohnlichkeit aus. Die Oberflachen unserer Haus- und Innentlren sind
mit umweltfreundlichen Produkten renommierter Hersteller behandelt. Sie
enthalten keine Schwermetalle, Formaldehyd oder Weichmacher und sind
toxikologisch unbedenklich.

Funktionsstérungen
Sollten beim Bedienen der Tur auffallende , Quietsch-Gerdusche” auftreten,
ist zuerst die Bodenluft unter dem Turblatt zu kontrollieren, um sicher zu ge-
hen, dass kein Fremdkérper zwischen Tirblatt und Boden eingeklemmt ist.
Ist dies nicht der Fall, sollten das Schloss und alle sonstigen beweglichen
Teilen des Tlrzubehors mit einem Schmierdl oder Fett fir Tur-/Fensterbe-
schlage gewartet werden.

Dichtungsaustausch / Silikonfugennacharbeit
Da sich die Eigenschaften von Kunststoffdichtungen mit der Zeit und unter
Einfluss vom AuBenklima verdndern kénnen, ist eine Kontrolle der Dichtung
notwendig, damit die Eigenschaften speziell bei der Haustlr, wie Luftdurch-
lassigkeit, Schlagregendichtheit, Warmedammung erhalten bleiben.

Beachten Sie auch, dass die Silikonfuge, welche zum Abdichten des Tir-
elements zum Baukérper dient, eine Wartungsfuge ist und in regelmafigen
Abstanden (alle 2 - 3 Jahre) kontrolliert und ggf. von einem spezialisierten
Unternehmen (z.B. Maler) nachgezogen werden muss, um Schmutzablage-
rungen und ungewtlnschten Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.



Im Alltagseinsatz

Wie alles im Leben unterliegen auch Holztliren vom ersten Tag an der naturli-
chen Alterung. Dieser Prozess wird bei starker Einwirkung von Sonne, Regen,
Wind, etc., aber auch bei exponierter Lage des Objekts bzw. unglinstigen
Gegebenheiten am Haus (z. B. geringer Dachiberstand) beschleunigt.

Auch die Gefahr mechanischer Beschadigungen wahrend der Bauzeit, durch
die tagliche Nutzung sowie durch Witterungseinflisse (z. B. Hagel) ist nicht
vermeidbar.

Wartungsintervalle:
Widmen Sie zweimal im Jahr - moglichst im Frihjahr und Herbst - lhre Auf-
merksamkeit der Haustlr fir eine griindliche Kontrolle.
Alle 2 Jahre sollte die Beschlage der Tir vom Endverbraucher Gberprift und
ggf. gewartet werden.

Kleine Beschadigungen, wie Druckstellen, Risse oder Fugen&ffnungen, schlie-
Ben Sie mit Original-Beschichtungsmaterial, welches Sie bei Ihrem Handler
oder bei uns im Originalfarbton bestellen kénnen.

Um eine Verwechslung bei
dervielfaltigen Anzahl an Be-

Pullex

bei uns anzufragen oder evtl. em=—"—_25=
gleich bei uns zu beziehen.

schichtungsmaterialien zu ver-

meiden, empfehlen wir lhnen,
das Beschichtungsmaterial



HAUSTUREN

Bei Haustiiren mit Dickschichtlasur

Wenn die Dickschichtlasur bzw.
die deckende Beschichtung
durch Witterungseinfllisse au-
genscheinlich abgenutzt ist, so
empfiehlt sich, die Holzober-
flache mit feinem Schleifpapier
(ca.180 bis 220-ger Koérnung)
leicht anzuschleifen.

AnschlieBend sollten Sie die
Schleifstelle grindlich saubern
und wiederum mit Original-Be-
schichtungsmaterial satt und
gleichmalig Uberstreichen.

Lassen Sie sich vom anfangs
milchigen Aussehen der Lasur
nicht storen! Innerhalb weniger
Stunden finden Sie eine frische
und glanzende Beschichtung
vor.

So sichern Sie mit minimalem
Aufwand den guten Zustand
und damit den langfristigen
Wert lhrer Haustiir!




Bei Haustliren mit gedlter Oberflache

Normale Reinigung:
Reinigen Sie Turblatt und -stock von Schmutz. Verwenden Sie dazu nur ein
feuchtes Tuch ohne Zusatz von starken Losungs- und Scheuermitteln.

Nachbehandlung (1 x jéhrlich):

® Reinigung mit Neutralreiniger (z.B. unser Pflegeset fir Haustlren), erhaltlich
im guten Farben- und Bauhandel oder direkt bei Rubner Tiren. Die fachge-
rechte Anwendung entnehmen Sie bitte der dort beiliegenden Gebrauchs-
anweisung.

* Leichtes Anschleifen der Oberflache der Tir mit feinem Schleifpapier (ca.180
bis 220-ger Kérnung).

* Nacholen der Tir. Hier empfehlen wir ein Pflegedl, das Sie wiederum Uber
den Fachhandel oder direkt bei Rubner Tiren beziehen kénnen. Die fachge-
rechte Anwendung entnehmen Sie bitte der dort beiliegenden Gebrauchs-
anweisung.

Uber alternative Produkte und Anwendungsmaglichkeiten informiert Sie ger-
ne der Farben- und Baufachhandel in lhrer Nahe.

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Die verwendeten Pflegedle sind meist leicht entziindbar bzw. selbstent-
ziindlich! Bitte werfen Sie die verwendeten Lappen nicht in den Miill, son-
dern verbrennen Sie diese umgehend nach Gebrauch!



Pflege- & Wartungsanleitung
fur INNENTUREN

Reinigung von Tiiroberflachen

Reinigen Sie von Zeit zu Zeit Turblatt und Tur-
stock von Schmutz. Verwenden Sie dazu nur
ein feuchtes Tuch mit einfachem Seifenwasser,
ohne Zusatz von starken Losungs- und Scheuer-
mitteln.

Besonders im Bereich des Turdrickers konnen
Verschmutzungen, wie Fette, Ole, Cremen, etc.
haften bleiben, welche durch die tagliche Nut-
zung unvermeidbar sind. Befreien Sie die Tir
vor den Verschmutzungen und schitzen Sie da-
mit deren Oberflache.

Bei Innentliren mit gedlter Oberflache
Es ist empfehlenswert, die gedlten Oberflachen
von Zeit zu Zeit durch den Endverbraucher ei-

ner Nachbehandlung zu unterziehen:

e Leichtes Anschleifen der Oberflache der Tur mit
feinem Schleifpapier (ca.180 bis 220-ger Kérnung).

* Nacholen der Tir. Hier empfehlen wir ein Pflegedl, das Sie wiederum Uber
den Fachhandel oder direkt bei Rubner Tiren beziehen kénnen. Die fachge-
rechte Anwendung entnehmen Sie bitte der dort beiliegenden Gebrauchs-
anweisung.

Wartungsintervalle:
Je nach Abnutzung, jedoch mindestens alle 3 — 5 Jahre.

Fir weitere Informationen und Tipps rund um das Thema Tiren besuchen Sie
uns unter: www.rubner.com/tueren
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Leistungserklarung

CE- Kennzeichnung

DoP.Nr.

Declaration of performance gem. EU Verordnung 305/2011 (PPV)

01-02.1

RUBNER

turen

System 1 & System 3

Notified Body: No. 1322

Hersteller (Rechtssitz):
Produktionsstandort
Erstkennzeichnung:

Zertifikat der Leitungsbestandigkeit:

Harmonisierte technische Spezifikationen:

Rubner Tiiren GmbH, Handwerkerzone 10, I- 39030 Kiens (BZ)

Klobenstein, Handwerkerzone 13, | - 39054 Klobenstein (BZ)

2020

Nr. 1322-CPR-41333/01 erstellt von Zertifizierungsstelle NB 1322

EN 16034:2014 & EN 14351-1:2006 + A2:2016

AuBentir Typ "Rubner Sicherheits- und Klimahaustir" mit Feuerschutzeigenschaften fiir die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbereich

Tiirtyp:

Auftragsnummer:

(Die Auftragsnummer finden Sie mittig oben quer im Tirblattfalz hinter der Tiirblattdichtung)

EN 14351-1:2006 + A2:2016

EN 16034:2014

Harmonisierte

. . Anford -
Eigenschaft / Wert / Einheit Leistung Wesentliche Merkmale nior er'ungs Leistung Technische
abschnitte e
Spezifikation
Widerstandsfahigkeit gegen Windlast 5 E 15/20/30
R El; npd
Feuerwiderstand
" . . . El, 15/20/30
Prifdruck P1 (Pa) (2000) (bei Raumaufteilung in Brand-und/oder 4.1
Rauchabschnitte) EW 15/20/30
Wider dhigkeit gegen il C
npd
Rahmendurchbiegung < /300
Rauchschutz
Schiagregendichtheit (nur fir Anwendungen, bei der}en die 42 npd
Begrenzung der Rauchausbereitung
9A* /4A /4B fordert wird)
Ungeschiitzt (A) / geschiitzt (B) gerordert wirt
* bis lichte Offnung 1,8 m?
Gefahrliche Substanzen Keine gefihrlichen Substanzen
it zur Freigabe 43 npd
StoRfestigkeit
npd
Fallhéhe (mm)
Schallschutz ISersts.chIieBung .
32dB (nur bei selbstschlleﬁenfien Feuer- m c
und/oder Rauchschutztiiren und/oder - .
IBewertetes Schallddamm-MaR Rw(C; Cur) (dB) fenster) EN 16034:2014
Warmedurchgangskoeffizient
1,0
ud (W/(m? - K)) Dalferhaftigkeit der Fahigkeit zur 451 npd
Freigabe
Luftdurchlassigkeit
3/4
in Falle / verriegelt Dauerhaftigkeit der SelbstschlieBung
- - - (nur bei selbstschlieRenden Feuer-
Zusatzliche Leistungseigenschaften nach und/oder -fenster)
EN 14351-1:2006 + A2:2016
IMechanische Festigkeit
Widerstandsfahigkeit gegen Gegeniiber Qualititsverlust
- i 4.52.1 d
vertikale Belastung (EN 947) 4 (Dauerfunktionspriifung) P
- statische Verwindung (EN 948)
- weichen StoR (EN 949)
- harten StoR (EN 950)
Gegeniiber Alterung (Korrosion) 4522 npd
Dauerfunktion (100.000 Priifzyklen) 5
Differenzklimaverhalten (Priifklima) 3(c,d, e)
EN 14351-1:2006
it zur Freigabe 4.10 und 4.15 npd *
A2:2016
Einbruchhemmung (sofern vom Kunden bestellt) RC2/RC3

Anmerkung: npd = no performance determined = Keine Leistung festgestellt

Die Leistungen der oben genannten Produkte entsprechen den Angaben der CE- Plakette am Tiirblatt und/ oder in den Begleitunterlagen des Lieferscheins, bzw. den unter den mandatierten
Produkteigenschfaten angefiihrten Leistungsangaben.
Verantwortlich fiir die Erstellung ist der oben genannte Hersteller. Unterzeichnet fiir und im Namen des Herstellers:

Datum 14.01.2022

[4

Dr. Markus N6ckler, CEO Rubner Turen GmbH
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Kompositionen aus Holz

Vielseitige Solisten, leidenschaftliche Dirigenten, erfolgreiches Orchester

HOLZLEIDENSCHAFT



